
Träskyddskommitten, meddelande nr 27. 

Revidering av kommunikationsverkens fältförsök med olika impregneringsmedel. 

I detta meddelande redogöres för försöksresultaten beträffande försöken 

1 A, 1 B, 2 A och 3 A (se kommittens meddelande nr 3 och Medd. Statens Skogs­

forskningsinstitut Bd 44:9, 1954). 
Revideringarna ägde rum vid följande tidpu.vikter: 

Provfält 1, Simlångsdalen den 29 - 30 juni 

" 2, Lunnaby åker I! 25 maj 
Il 3, Il skog !I 25 Il 

I! 4, Ljungbyholm Il 24 Il 

" i Nyvångs gruva I! 16 " 

Försöken i Lunnaby reviderades av herr Hedqvist, de övriga av underteck­

nad,Rennerfelt. 

Försök 1 A, Kommunikationsverkens försök med stavar. 

Dessa försök har nu pågått i 13 år. R3tskadornas omfattning efter okulär 

bedömning och prov i böjningsapparaten har sammanställts i tab. 1. På åker­

ytorna har serierna med saltimpregnerade stavar i stor omfattning utdömts. 

Basilit UA och Bolidens fluorsalt finnes icke larar på dess~ ytor. Stavar im­

pregnerade med det gamla Bolidensaltet (BIS) finnes delvis ~var på provfälten 

1 och 2. På provfält 4 (Ljungbyholm) är nu alla saltimpr8gnerade stavar ut­

dömda och skillnaden i medelvaraktighet både för olika salter och för olika 

koncentrationer är påfallande liten. 

Även hos de kreosotimpregnerade stavarna är angreppen delvis omfattande, 

t.ex. på provfält 4, där nu endast stavar, impregnerade med högsta kvantite­

ten kreosot finnes kvar. 

På sandytan, Lunnaby skog, går angreppet fortfarande långsamt och ingen 

av försöksserierna har dömts ut ännu. På såväl Bolidensalt- som kreosotimpreg­

nerat virke går angreppet betydligt långsammare än på virke impregr:erat med 

de båda andra saltmedlen. 

I tab. 2 har oedelvaraktigheten beräknats på de nu helt utdömda serierna 

på provfälten 1, 2 och 4. Bolidens fluorsalt har givit bättre resultat än Ba­

silit UA. Medelvaraktigheten hos serier med olika upptagningar skiljer sig 

blott obetydligt från var::mdre.. I ett flertal serier har det visat sig, att 

medelvaraktigheten uppnåtts ungefär vid den tidpunkt, då rötfaktorvärdet uppgår 

till ca 75 - 80. Vid denna tidpunkt har även ca 50 cy; av stavarna i serien ut­

dömts. En närmare redogörelse för dessa förhåll~nden skall lämnas i ett senare 

meddelande. 



I Nyvångs gruva är de obehandlade stavarna förstörda sedan l'~nge, medan 

angreppet på det obehandlade virket endast långsamt fortskrider (tab. 3), 

Försök 3 A. Försök med Bolidensalt (BIS)+ olja. 

De i försöket ingående obehandlade stavarna hade en medelvaraktighet på 

3,6 år. På de med enbart Bolidensalt behandlade stav~rna är angreppen nu mått­

liga - svåra, medan de på stavarna, som dessutom doppats i olja, är svaga. 01-

jebehandlingen har sålunda ökat motståndskraften mot angrepp. (tab. 4), 

Försök 2 A. Telestyrelsens försök i Satserup. 

Dett~ försök reviderades icke i år. Käpparna ve.r nämligen uppdragna och 

kastade i en hög. Provytan kormaer nu att läggas igen, och försöksme.terialet 

flyttas till Simlångsdulen, där det lättar8 kan hållas under uppsikt. 

Försök 1 B. Kommunikationsverkens försök med stolpar. 

Samtidigt med stavarna undersöktes de 0.73 och 2.23 m långa stolparna på 

samma sätt som tidigare. Samtliga oimpregnerade stolpar är utdömda. MedelvaP­

aktigheten för de korta har beräkn&ts till 5,1 år och för de långa till 5,4 år. 

Av de impregnerade stolparna är de kreosotbehandlade bäst, där ett svagt 

angrepp finnes på 4 stolpar av innlles 56 st. På de saltimpregnerade stolparna 

finnes angrepp på nästan alla och kan efter stigande angrepp sättas i följan­

de ordning~ Bolidensalt, Bolidens fluorsalt och Basilit UA (tab. 5 och 6). 
Svåra angrepp finnes i r0gel blott på de Basilithehandlade Etolparna, av vil­

ka även några dömts ut. Anmärkningsvärd är den stora skillnaden i angrepp på 

sandytan (Lunnaby skog) i frega om stolpar impregnerade med Basilit UA resp. 

Bolidensalt. 

I Nyvångs gruva finnes fortfara~de intet an~repp på impregnerade stolpar. 

Hos de obehandlade stolparna uppgick medellivslängden till 5.3 år. 

Stockholm 51 den 23 juli 1956. 
Erik Rennerfelt 



I 

Tabell 1. Kommunikationsverk&ns försök med olika impregneringsmedel; 

röttillståndet hos stavar efter 13 år på provfälten 1 - 4. 

Upp- IMedel- ; 
Provfält Impregnering tag- Röttillståndet Rötfaktor varak-

ning Friska Med Ut-
1 ·1956 

tighet 
kg/m3 rö.ta dömda 1955 

r•-- I år 
; 

Siolångsd.alen .. ,Oimpregnerat - - - 10 100 l 100 2,7 

Basilit UA a 7,65 - - 10 100 1 100 6,4 
b 5,05 - - 10 100 100 6,2 
C 3,45 - -

l 
10 100 100 4,4 

d 2,2 - - 10 100 100 4,6 

Bolidensalt a 23,5 - 5 5 62,5 77,5 -
b 15,75 - 6 4 70,0 75,0 -

.c 10,4 - 4 6 so,o I 85,0 -
d 1,0 - 2 8 90,01 92,5 -

' 
])00 I 100 Bolidens a 6,0 - - 10 

I 
11,4 

fluorsP..lt b 3,95 - - 10 95,0 100 11,4 
C 2,7 - - 10 100 100 11,1 
d 1,5 - - 10 100 100 8,8 

Kreosotolja a 193,2 1 9 - 30,0 35,0 -
b 137,5 1 7 2 45,0 52,5 -
C 89,6 1 5 4 60,0 62,5 -
d 57,5 - 3 7 82,5 90,0 -

Ljungbyholm Oimpregnerat - - - i 10 100 100 3,3 

nr 4 Basilit UA a. 7,3 - - 10 100 100 8,0 
b 5,05 - - 10 100 100 1,9 
C 3,45 - - 10 100 100 5,4 
d, 2,2 - - 10 100 100 5,3 

Bolidensalt a 23,55 - - 10 100 100 9,3 
b 15,75 - - 10 100 100 9,0 
C 10,35 - - 10 100 100 9,3 
d 7,0 - - 10 100 100 8,4 . 

Bolidens a 5,951 - - 10 100 100 9,1 
fluorsalt b 4,0 - - 10 100 100 9,0 

C 2,85 - - 10 100 100 8,3 
d 1,55 - - 10 100 i 100 6,8 

Kreosotolja a 193,4 - 10 - 45,0 55,0! -
b 138,5 - - 10 100 100 10,9 
C 89,0 - - 10 100 100 9,5 
d 57,9 I - - 10 100 100 9,4 

Lunnaby åker Oimpregnerat - I - - 10 100 j 100 3,6 

nr 2 Basilit UA a 7,651 - - 10 I 100 i 100 i 8,7 
b 5,0. - - 10 100 I 100 i 7,2 l 

i 3, I 10 
I 

100 ! 100 7,6 
i 

j C - - ! I 

t d 2,15· - - I 10 I 100 100 7,1 
' 

! 

(forts) 



{forts) 

Tabell 1. Kommunikationsverkens försök med olika impregneringsmedel; 

röttillståndet hos stavar efter 13 år på provfälten 1 - 4. 

fUpp-

I 
~edel-

Provfält Impregnering tag- Röt tillståndet Rötfaktor tvarak-
ning

3 !Friska 
• Med Ut-

1955 j 1956 
itighet 

röta dömda l kg/m 0 ar 
I 

11,5 I ' I 

Bolidensalt ~, 23,6 j - 3 7 85,0 -
15,75 - 1 9 05,0 I 95,0 -

C 10,35 - t - 10 95,0 I 100 10,1 
d 7,05 - I 2 8 90,0 90,0 -

Bolidens a 5,95 - - 10 100 100 9,5 
fluorsalt b 3,95; - - 10 100 100 9,3 

C 2,75j - - 10 100 100 6,5 
d 1,5 j - - 10 100 100 7,2 

I 
Kreosotolja a!l93,6 3 7 - 17,5 20,0 -

b 138,5 1 8 1 25,0 35,0 -
C 88,6 I - 5 5 67,5 67,5 -
d 57,5 

j I 1 9 87,5 95,0 . - -
Lunnaby skog Oimpregnerat - - - 10 100 100 6,8 

nr 3 Bas il it UA a 7,7 - 4 6 60,0 75,0 -
b 4,95 - 2 8 65,0 85,0 -
C 3,5 - 1 9 80,0 92,5 -

I d 2,1 - 1 9 82,5 95,0 -
! Bolidensal t a 22,35 2 8 - 17,5 22,5 -

b 15,65 2 8 - 5,0 20,0 -
C 10,35 2 8 - 10;0 20,0 -
d 7il 1 7 2 

I 
30,0 37,5 -

Bolidens a 5,9 2 7 1 22,5 ,5 -
I I fluorsalt b 4,0 1 I 5 4 l 32,5 55,0 -

C 2,7 - 4 

I 
6 i 47,5 77,5 -

d 1,5 - j 6 4 

I 
55,0 67 ,5 -J ; l Kreosotolja a 193,8 9 l 1 I - 2,5 5,0 -

b 138,7 9 I 1 - I 2,5 5,0 -
I C 90,7 6 i 3 ! 1 

f 
17,5 22,5 -

f 
d 57,6 1 I 9 i 30,0 30,0 -! 1 -. j j l ·-=-·~·""-



Tabell 2. Medelvaraktighet hos stavar impregnerade med 

Basilit UA och Bolidens fluorsalt. 

r-· 
t Medel Koncentration 
i 

I a. b C d 
----

Basili t UA 7,9 7,1 5,8 ~,7 
Bolidens fluorsalt 10,2 9,8 8,6 7,6 

l 

Tabell 3. Kommunikationsverkens försök med olika impregneringsmedel; 

röttillståndet hos stavar efter 13 år i Nyvångs gruva 

j Provfält Impregnering Upp- I - Medel-
I I Röt tillståndet varak-

, ~i/g3 Friska 1'1:ed Ut-
~ötfaktor 

t.iehet 
j g m · ··t d" d 1955 1956 <> ro a om a ar 

Nyvångs gruva 0impregnerat - - - 10 100 100 6,7 

Basilit UA C 3 ,4 2 3 - 20,0 ,o -
Bolidense,lt c 10,5 5 1 - - 4,2 -
Bolidens C 2,7 3 I 3 - 4,2 12,6 -
fluorsalt 

Kreosotolja c 89,0 i 5 - - - - -
t 1 

~· I 

Tabell 4. Kommunikationsverkens försök med Bolidensalt (BIS} + olja; , 

röttillståndet hos st[~v2.r efter 12 

' I Provfält Impre;gnering Upp- Medel~-
tag- Röttillståndet varak-ning

3 Friska! Med Ut- Rötfaktor tighet 
kg/m röta dömda 1955 1956 år 

' 
Simlångsdalen 0impregnerat - - - 64 

I 
100 100 3,6 

Bolidensalt - 6 2 62,0 62,0 -I 

-Il - + olja! 1 9 - I 32,5 32,5 -' i I r ; 
' i 



" 

i 
t 

I 

Tabell 5. Kornmunikationsverkens försök med olika impregneringsmedel; 

rötti_llståndet hos 0,73 m stolpar efter 13 år på provfäl ten 1 - 4. 

Provfält 

Simlångsdalen 

Lunnaby åker 

Lunnaby skog 

Ljungbyholm 

Impregnering 

0impregnerat 

Basili t UA 

Bolidensalt 

Bolidens 
fluorsalt 

Kreosotolja 

I 0· 1mpregner2,t 

Bnsilit UA 

Bolidensalt 

Bolide:t:.s 
fluorsalt 

Kreosotolja 

0impregnerat 

Basili t UA 

Bolidensalt 

Bolidens 
fluorsalt 

Kreosotolja 

0impregnerat 

Basilit UA 

Bolidensalt 
. ' Boliaens 

fluorsalt 

Kreosotolja 

i l l 

Upp- : 
j tag-
' ning

3 kg/m 

- I 
3,52 l 

10,86 
2,68 

86,4 I 
-

3,83 
10, 7 4 ; 

I 2,61 
i 
i 

I 88,6 
! 
I -

3,51 
10,5B 
2,66 

l 

I 83,6 

-
3,12 

10,69 

93,0 

Röt tillståndet 

Frisk8 :Med j Ut-
röta dömda 

- - 7 
- 5 2 

- 7 -
- 7 -

5 2 -

- - 7 
6 , - .l. 

l - 7 -
- 7 I -

l 

7 - I -
l 

- - I 7 
- 3 I 4 
2 5 i -
- 7 -

7 -
l 

-
i 

7 - I - i f 
i -
I 7 I -

I - 7 -
l : 

- -

6 

! ' ~Vledel 
Rötfaktor ~~rak-I 

1955 1956 i ighet 

1 år 

I 
100 100 I 4,5 

I 
82,5 

82:d 
-

25,0 -
' 

I 
39,6 39,61 -

7 '~ 7,2 -
t 
! 

100 100 I 5,0 

54,0 54,q -
i 

36,0 
36,~ -

50,4 50, -
t 

0 l 0 -

i 
100 100 

I 4,7 

I 75,6 79,21 -
14,4 18,d. -
36,0 36,C -

0 0 -' I 
100 I 100 6,5 

57,61 
i 

57 '~ -
j 

43,2 i 46,8! -
' l -

; 
I 

I 
l 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 



Tabell 6. Komrnunikationsverkens försök med olika impregneringsmedel; 

röttillståndet hos 2 223 m stolpar efter 13 år på provfälten 1 - 4. 

Provfält Impregnering l Upp- trviedel-
Röttillst{indet Rötfaktor ~~rak-l tag-

ning . j lVIed Ut- 1955 1956 tighet 
kg/m3 Friska ··t dömda roa 0 ar 

Simlångsdalen 0impregnerHt - - - 7 100 100 4,2 
Basili t UA 3,52 - 7 - 54,0 54,d -
Bolidensalt g,73 1 6 - 25,2 25J -
Bolidens 2,66 - 7 - 36,0 36,C -
fluorsalt I 

Kreosotolja 91,4 I 7 - - 0 0 -

Lunnaby åker 0iopregnerat - I - - 7 100 100 7,0 
Basili t UA 3, 58 l - 7 - 39,6 39,6 -
Bolidensalt e,69 l - 7 - 28,8 28,8 -
Bolidens 2,68 - 7 - 36,0 36,0 -
fluorsalt i 

l 
Kreosotolja 95,0 I 7 - - 0 0 

I 
-

Lunnaby skog 0impregnerat - - - 7 100 100 5,7 
Basili t UA 3,41 - 3 4 86,4 86,4 -
Bolidensalt 9,84 5 2 - 7,2 7,2 -
Bolidens 2,68 1 6 - 21,6 25,2 -
fluorsalt 

Kreosotolja 93,5 7 - - 0 0 -
I l 

3~431 
100 100 4,7 Ljungbyholm 0impregnerat - - 7 j I 

Basili t UA ' - 7 - 46,8 46,8 -
' 

Bolidensalt 9,99 - 7 - 25,2 

I 
28,8 -

Bolidens 2,61 - 7 I - 32,4 32,4 -
I fluorsalt I r I l I I l 

Kreosotolja 93,0 6 I 1 j 

3,6 l 3 ,6\ l - -i I 

i ' I ! I 
r ! ' 


