
Nr 77 

TRÄSKYDDSKOMMITTEN 

THE SWEDISH WOOD PRESERVATION COMMITTEE 

Meddelanden 
Reports 

Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel 
1964 års revision, nr I 

Field Experiments with Different Preservatives 

Applied by Pressure, No I 
Revised in 1964 

av 

M. JOHANSSON 

1965 



FÄLTFÖRSÖK MED OLIKA TRYCKIMPREGNERINGSMEDEL 

1964 års revision, nr I. 

Redogörelse (Report p. 3) 

I detta meddelande redogöres för resultaten beträffande försöken 

nr: l A1 l B9 2 A, 4 A och 4 B (se medd. nr 3). 

Revideringen utfördes vid följande tidpunkter: 

Provfält 1 1 Simlångsdalen 2 - 3 juni 1964 

" 2, Lunnaby åker 4 " " 
" 3, " skog 4 " " 
" 4, Ljungbyholm 5 " " 

Försök l A. ~rmmmikationsverkens försök med stavar. 

Detta försök har pågått i 2~ år. I tab. 1 har etter okulär bedänning 

och etter prov i böjningsapparaten rötskadornas omfattning på provfälten 1 

och 3 s~anställtsc På åkerytorna är santliga serier helt utdömda (se medd. 

nr 70). På stavarna impregnerade med kreosotolja är angreppen svåra på prov­

fälten nr 1 och~ 

Försök 1 B. !~~~i~pnsverkens försök med stol:gar. 

I samband med revideringen av stavarna undersöktes också stolparna ( tab. 

2 och 3). Av de sa.J.ti.rnpregnerade stolparna har 13 Basilit-stolpar utdömts. 

och de kvarvarande ha.r angrepp måttligt - svårt. På Poliden BIS - impresnerade 

stolpar är angreppen i regel svaga. Måttligt angrepp finns dock på en del. 

Angreppen på fluor-stolparna är måttliga. På de kreosotoljeimpregnerade 

stolparna är angreppen obetydliga. Rötförloppet på provyta.n i Simlångsdalen 

finns på fig. l.. 



Försök 2 A. Telestyrelsens försök med utsågade käppar. 

I detta försök• vilket för 8 å.r sedan flyttades från Satserup till Sim­

långsdalen, är angreppen i de äldsta serierna omfattande (tab. 4). Käpparna 

med Basilit UA och Bolidensalt BIS äro utdömda och har en medellivslängd på 

resp. 10.5 och 18.2 år. Av de kopparvitriolimpregnerade käpparna återstår~ 

käpp med måttligt angrepp. På de K 33 - impregnera.de käpparna, som nu stått i 

16 år, är angreppen obetydliga och då i kärnved, som råkat komma med vid ut­

sågningen. 

Försök 4 A och 4 B. stavar och stolPE impregnerade med Bolidensaltet K 33. 

Dessa försök har pågått i 16 år. Resultatet av årets revidering be­

träffande stavarna bar sammanställts i tab. 5. På provfältet i Simlångsdalen 

fanns angrepp i samtliga koncentrationer. Svagt angrepp konstaterades i de tre 

högsta koncentrationerna._ och i den lägsta koncentrationen är alla stavar ut­

dömda. Medellivslängden blev för dessa 15 år. På provfältet i Ljungbyholm är 

angreppen svaga - måttliga, medan stavarna på provfäl.tet på Lunnaby åk.er upp.. 

visar svaga angrepp endast i den lägsta koncentrationen. 

På stolparna impregnerade med K 33 har några angrepp icke iakttagits 

(tab. 6). 

Rötförloppet hos K 33 - impregnerade stavar på provfålten 1 - 4 har 

åskådliggjorts i fig. 2 och 3. 

Resultat från tidigare revisioner har redovisats i Träsltyddskommittens 

meddelanden nr: 21 11. 17 1 201 27, 35, 45, 49, 58, 63, 67 och 70. 



FIELD EXPERIMENTS WITH DIFFERENT 

PRESERVATIVES APPLIED BY PRESSURE. 

Revised in 1964. No 1. 

The present paper reports on the results of experiments nos. l A, l B• 

2 A1 4 A and 4 B (er. report no. 3). 

The revision was carried out on the following dates: 

Experimental 

plot Location Date 

l Simlångsdalen June• 2 - 3rd, 1964 

2 Lur..naby field " 4th " 
3 " forest " " " 
4 Ljungbyholm " 5th " 

Experiment l A. Ex32e_:ir.J.ent with stakes ce.rried out on behalf of Civil Service 

authorit ies. 

This experil!l.ent has been current since 21 years. The table shows the 

extent of decay on the experimental plots nos. l and 3 stated by ocular 

estimates and arter tests of flexibility. On the experimental plots located on 

farm fields the entire series were rejected (cf. report no. 70). Stakes 

treated with creosote display severe deca.y on the experimental plots nos. l and 

3. 

Experiment 1 B. ExE_e_!iment with posts carried out on behalf of Civil Service 

authorities, 

Simultaneously with the revisions of the stake experiment, the posts were 

a.lso investigated (tables 2 and 3). Of the posts treated with salts. 13 treated 



4. 

with Basilit were rejected while the remaining ones were moderat - severely 

decayed. Decay was generally slight in posts treated with the Boliden salt 

BIS. Yet, there are specimens with moderate decay. Posts treated with fluoride 

were moderately decayed. In posts treated with creosote decay is very slight. 

The rate of decay in posts on the experimental plot at Simlångsdalen is shown 

in fig. l, 

Experiment 2 A. Expe;iment with excised sticks carried out on behalt ot the 

Board of Telegraphy. 

This experiment, which was moved from Satserup to Simlångsdalen 8 years 

ago 1 shows severe decay in the oldest series (table 4). Sticks treated with 

Basilit UA and the Boliden salt BIS were rejected~ their average durability 

being 10, 5 years and 18. 2 years • respecti vely, Of the sticks treated with 

copper sulphate one stick remains with moderate decay. Sticks treated with K 33, 

which now have remained since 16 years 1 show slight decay and then only in 

heartwood incidentally included at excision. 

Experiments 4 A and 4 B. Stakes and posts trea.ted with the Boliden sa.lt K 33. 

These experiI!lents have been current since 16 years. Concerning the stakes, 

the results from the revision of this ysar have been presented in table 5, On 

the experimental plot at Simlångsdalen decay occurred in specimens fr~all the 

concentrations. Slight decay nppea.red in material treated with the highest 

three concentrations and in naterial treated with the lowest concentration all 

stakes are rejected, the average durability of the latter being 15 years. On 

the experimental plots at Ljungbyholm the stakes were moderate-severaly 

decayed. At Lunnaby field there is slight decay only in material treated with 

the lowest concentration. 

No visible decay has been recorded in posts treated with K 33 (tnble 6). 

The rate of decay is shown in figs. 2 and 3 for stakes treated with K 33 

on the experimental plots nos. 1 - 4. 



5. 

Results from previous revisions have been presented in Reports from The Swedish 

Wood Preservation CoI!lillittee nos. 2 1 11, 17, 20, 27, 35 1 45, 49• 58, 63, 67 and 

70. 
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6. 

Tabell l, l A: Stavförsök ned Bnsilit UA, Bolidensalt BIS, Bolidens fluorsalt 

och kreosotolja; resultat efter 21 år på provfält l Siml.ångsdnlen. 

l A: Tests of stakes treated with Basilit UA, Boliden salt BIS, Boliden 

fluorides and creosote; results arter 21 years on experimental plot No. 1, 

Simlångsdalen. 

·-•··---·- ... ----·-----~-----
j 

Antal 1 Salt­
i 
I ho.lt Impregnerings- stavar 

medel 

Preservative 

Basilit UA a 

b 

S3.lt 

BIS 

C 

d 

d 

% 
No. of I Salt 

stakes 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

conc. 

1.15 

0.77 

0,51 

0.34 

3.46 

2.29 

1.52 

1.02 

Upptagning 
Retention 

Kg Lb 

per per 
I!l.3 

cu. f. 

7.6 o.47 

5.0 0,31 

3.5 0.22 

2.2 0.14 

23.5 

15,8 
10,4 

1.0 

1.48 

0.98 

0.65 

o.44 

Stavarnas tillstånd 
Condition of specinens 

!Med 
Friska röta Utdönda 

Sound 
Decay- Rejected 

ing 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Medel-Röt 
varalt­

styrka tighet 

Index år 

of Av.lire 

decay years 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

6.4 

6.2 

4.4 

4.6 

14.6 

14.o 

13,4 

11.8 

j Bolidens a 10 

10 

10 

10 

! 3,20 

2.09 

1.48 

0,91 

22.8 

15.8 

10.5 

1.41 

0.95 

o.66 

0,36 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

11,4 

11.0 

11.1 

fluorsalt 

Boliden 

fluor ides 

b 

C 

d 

Kreosotolja a 

Creosote b 

C 

d 

"~,.,,-!lregnerade 

l Untreated 

10 

10 

10 

10 

10 

5.7 

193.0 12.1 

138.o 8.7 

90.0 5,6 

56.0 3,5 

2 

1 

8 

10 

9 

10 

10 

8.8 

90.0 

100 16.1 

97,5 

100 12.4 

100 



Tabell 1 1 A: Stavförsök ned Basilit UA, Bolidensa.lt BIS, Bolidens fluorsalt 

och kreosotolja.; resultat efter 21 år på provfält 3, Lunnaby skog, 

1. 

1 A: T~sts of stakes treated with Basiiit UA, Boliden salt BIS, Boliden fluorides 

o.nd creosote 9results arter 21 years on experimental plot No. 3, Lunnaby forest, 

. ~- ... , ·- , __ .,, __ 
---,-----· --,~·➔--,.,,,~··-- ·-·- - --· ___ , __ . ..,_. 

i f 
Salt-l Upptag~ing Stavarnas tillstånd 

I Antal 
Condition of specinens Röt Medel-

I Retention 
vara.k-

I 
Impregnerings- stavar halt .----~- · 

I Med 1 styrka tighet 
medel % Kg Lb Fri ske1 röta utdönda Index år 

No. of Salt per per Decay- Rejected of Av, lifE 
Preservative 

stakes 
n3 

cu,f, Sound ing decay conc. yea.rs 
- .. ---
Basilit UA a 10 1.15 7,7 o.48 - - 10 100 12,2 

b 10 0,77 5,0 0,31 - - 10 100 9,5 
C 10 0,51 3.5 0.22 - - 10 100 10.1 

d 10 0.34 2.1 0,13 - - 10 100 10.0 

Boliden a 10 3.46 22,4 1.40 - - 10 100 18.5 
salt b 10 2,29 15.7 0,98 - - 10 100 19.2 
BIS C 10 1.52 10,4 0,65 - - 10 100 17,9 

d 10 1.02 7,1 o,44 - - 10 100 15,8 

Bolidens a 10 3.20 22,4 1,40 - - 10 100 15.8 
\ fluorsalt b 10 2,09 15.2 0,95 - - 10 100 13,9 
i . I 1.48 0.65 I Boliden C 

I 
10 10,5 - - 10 100 13,3 

l fluorides d 10 0.91 5,7 0,36 - - 10 100 13,3 

i 

I Kreosotolja a. 10 194.o 12.2 - 1 9 92.5 I Creosote b 10 139,0 8,7 - - 10 100 19,5 
C 10 91.0 5.7 - l 9 95.0 

I 

l d 10 58,0 3,6 - - 10 100 18,5 

! I l 
: O:i.mpregnerade 
I 

! 100 ! Untreat ed 10 - - 10 6.8 
I I 

! ' l 
I i 



; 

Tabell 2. 1 B: Stolpförsök med Basilit UA, Bolidensalt BIS, Bolidens fluorsalt ocl 

kreosotolja; resultat efter 21 år på provfälten 1 - 4 med 0.73 m långa 

stolpar. 

1 B: Tests of posts treated with Basilit UA, Boliden salt BIS, Boliden fluorides a;: 

creosote; results after 21 years on experinental plots No. 1 - 4 with 0.73 n posts. 

- ·----

Provfält l fu.pregnerings-; Upptag-
Antal Stolparnas tillstånd 

Röt Medel-
I ning 

stolpar Condi t ion of specinens 1 nedel , 3 styrka varak-

Expermental 
• I kg/o 

hT~kai utdöndo tighet 1Preservat1.ve ' No. of Med Index 
; 

I Rt;Len- posts röta • 
plot I Sound Rejected of ar 

! Decay- Av. -
I I tion 1.ng decay 
l i yea:i:-s 

i ! 
I I Sinlångsdalen Basilit UA 3.5 7 - 3 4 88.2 

1 Boliden BIS l 10.9 7 7 32.3 - -
Boliden fluor 10.2 6 - 6 - 46.8 

Kreosotolja I 
Creosote 86 7 - 7 - 25.2 

loinpregnera.de 
100 4,5 Untreated - 7 - - 7 

Lunnl:',by åker 1Basilit UA 3.8 7 - 6 1 61.2 
' 2 !Boliden BIS 10.7 7 - 7 - 43.2 
i 

:;:_,•.1".maby field 1Boliden fluor 9.9 7 - 7 - 54.o 
Kreosotolja 
Creosote 89 7 7 - - 0 

Oinpregnerade 
jUntreated - 7 - - 7 100 5.0 

I 
I 

Lunnaby skog jBasilit UA 3.5 7 - 3 4 79.2 
I 

24.9 3 !Boliden BIS 10.6 7 - 7 -
Lunnaby forest!Boliden fluor 10.1 7 - 7 - 43.2 

Kreosotolja 
Creosote 84 7 7 - - 0 

1
oiopregnerade 

7 7 100 4.7 ,Untreated - - -I 
i 

L,jungbyholm !Basilit UA 3.1 7 - 7 - 61.2 
4 iBoliden BIS 10.7 7 - 7 - 50.4 

' l • 
9.9 7 57.6 ,Boliden fluor 7 - - ! i . 

!KreosotolJa ! ;creosote 93 7 I 2 5 - 14.4 
' l 

I 
;oimpregnerade i Untreated 7 

I I 100 6.5 - - I - i - i 



l 
' ! 

Tabell 3. 1 B: Stolpförsök med Basilit UA, Bolidensalt BIS 1 Bolidens fluorsalt och 

kreosotolja; resultat efter 21 år på provfälten 1 - 4 med 2.23 m långa 

stolpar. 

1 B: Tests af posts treated with Basilit UA 1 Boliden salt BIS 1 Boliden fluorides 

and creosote; results after 21 years on experimental plats No. 1 - 4 with 2.23 m 

posts. 

I Upptag-
i 

A t 1 t Stolparnas tillståndjRöi; d 1 Impregnerings- ' 
Provfält nin~ 

na . . . , - ee-Cond1t1on of specimens, 1 

medel kg/n stolpar"·~ . k I M d Utd .. ~--1,tyrlta f arak. ris a, 1 e om a • h t 
Experimental ?reservat i ve Rcten- No. of röta Index 1~ e 

f ar 
plot tian posts Sound Decay- Rejected do A 

ing 
ecay v, 

life 

i years 

Simlångsdalen!Basilit UA 3,5 1 - 7 - 64,8 
I I 

1 \Boliden ! 
I 

28.8 BIS 9.1 7 I - 7 -
!Boliden fluor 10.1 7 - 7 - 39.6 
I 

(Kreosotolja 
lcreosote 91 7 7 - - 0 
i 
'.Oi:i.pregnerade 
Untreated - 7 - - 1 100 4.2 

Lunnaby åker i:i::.2,silit UA I 3.5 7 - 7 - 54.o 
i I Lunnaby field ~oliden BIS 9.9 7 - 7 - 39.6 

2 'Boliden fluor 10.2 7 - 7 - 43.2 

1Krcosotolja i 
1
C1"'"'0"'0-'- e 95 7 7 - - 0 \ ... - ~ l., 

' I 

iOi"'7.pregnerade l 
~ 

fY1treated I - 7 - - 7 100 1.0 
l 

' ' i 
Lunnaby skcc, p-: sil it UA 3.4 7 I 3 4 90.0 I -

I I Lunnaby forestBo2..5.den BIS 9.8 7 
I 

3 4 - 18.0 
3 Boliden fluor i 10.2 7 - 1 - 32.4 I 

;Kreosc,tolja 
~reosote 94 7 6 1 - 3.6 
i 
I • Oimpregnerade ! 
~n.treated I - 7 - - 7 100 5.7 
! 
' ' Ljungbyholm iBasilit UA 3.4 7 - 7 - 54.o 

4 ~oliden BIS 10.0 7 - 7 - 50.4 
~oliden fluor 9.9 7 - 7 - 50.4 
i 

~(reosotolja 
bre:osote 93 7 5 2 - 1.2 
i . 
pimpregnerade I ' 

' i ,, i U •. treated 7 7 , 100 4. 7 _______ __.___ _ ___ .:........ _____ _;____:_ __________ __: _ _:,. __ .i--____ --'--_ 



Tabell 4. 2 A: Försök med käppar utsågade ur iopregnerade stolpar. 

2 A: Tests with sticks excised from treated poles. 

-·· .. , ~-·----------.--·•· 
I 
j Försöks- i Käpparnas tillstånd 

Impregnerings- Antal \ tid ~-Condition of specimens 
I -----

medel !käppar 
1 0 l Friska I ar Med Utdömda 

INo. of No. of I röta 
I I 
' Preserva.tive 
I 

sticks years Sound Deca.ying Rejected 

I 

Ba.silit UA b 
! 

23 23 ' - -! 

' 
Boliden BIS b 14 24 - - 14 

I 
' Boliden salt I 

K 33 10 16 I 5 5 -\ 

1) 
i 

Kopparvitriol 8 24 i 1 7 - 1 

Kreosotolja i 
' Creosote b 14 24 : - 6 8 

i 
Oimpregnera.de I 

1 

Untrea.ted 10 ! - - 10 
I I 

! 
··-----

1) 
Boucherie-iI!lpregnerat virke 

Boucheri-treated with copper sulphate. 

Röt-

styrka 

Index 
of 

decay 

100 

100 

20.0 

93.0 

86.4 

100 

i 
j I 

Medel­

varak­

tighet 
år 

Av. life 
years 

10.5 

18.2 

3.1 
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Tabell 5. 4 A: Försök.,in.ed stavar impregnerade med Bolidensalt K 33; resultat 

ef'ter 16 år på provfälten 1 - 4. Tio stavar i varje serie, 

4 A: Tests with stakes treated with Boliden salt K 33; results arter 16 years 

on the experimental plots l - 4. Ten stakes in each series, 

Impregnerings~ 
Provfält medel I 
Experimental Preservative 

I plot I 
Simlångsdalen K 33 a 

1 " b 

" C 

Il d 

Oimpregnerade. 
Untreated 1 

i 

Lunnaby ålter K 33 a 

Lunnaby field " b 

2 " C 

" d 

Oimpregnerade 
Untreated 

Lunnaby skog K 33 a 

Lunnaby forest Il b 
' 3 " C i 
I 

" d 

Oimpregnerade 
Untreated 

Ljungbyholm K 33 a 

4 " b I 

" 
l 

C ! 
Il d 

I Oimpregnerade l 
Untreated 

Salt-' Upptagning 
halt Retention 
% ------· 

Kg Lb I 
Salt per iper I 

[13 l 
conc. 

1
cu, f, 

' 

3.0 20,1 l i 1,26 

1.9 11,7 I 0.73 
i 

1.3 8.7 
I 

0.54 

0,9 5,6 0.35 

I 
i 
I 
I 
I 

I 
3.0 20.4 I 1. 27 

I 

1,9 12.6 i o. 79 l 
1.3 8.8 0,551 
0,9 5,6 

I 
0,35! 

' 
' 
I 
! 
i 
I 
I 

3.0 20,3 1,27! 
I 

1.9 12,5 o. 78 i 
I 

1,3 8.8 0,55/ 
I 

0.9 I 5,6 0.35! 
I 

3,0 19,7 1.23, 
i 

1,9 112. 7 o. 79: 

1,3 8.8 0,55; 
; 

0.9 5.5 o,34i 
l 
! 

I 
' 

Stavarnas tillstånd i : Medel-
Condition of specimen~ Röt- ;varak-
··· . -- 'Mecr . --m;;;: -----r styrka! . 
Friska ··t d .. d · , t1ghet 

roa om a Id i år 
Decay- Rejec- noF ! 

Sound ing ed decay Av,life 

8 

2 

10 

9 

10 

6 

10 

10 

10 

10 

9 

4 

6 

2 

2 

10 

7 

l 

4 

1 

6 

4 

6 

10 

10 

2 

I 
j10 

I 
' 

7.5 

27.5 

32,5 

100 

100 

i 0 

l I 2, 5 

I o 
I I 10.0 
' i 
100 

l 

0 

0 

0 

0 

\ 100 

i 2. 5 
i 
j 15,0 

) 10.0 
J 
I 

\ 37 ,5 
i 
i 
fOO 

, years 

15,0 

2.1 

4.6 



Tabell 6. 4 B: Försök med stolpar inpregnerade med Bolidensalt K 33; resultat 

efter 16 år på provfälten 1 - 4, Sju stolpar i varje serie, 

4 B: Tests of posts treated with Boliden salt K 33; results after 16 yeus on the 

experinental plats 1 - 4. Seven posts in each series. 

Upptagning bStolparnas tillstånd Medel-
Provfält Impregnerings- Retention 

1
0E._dition of s1ecime~-- Röt- varak.-

tighet nedel Kg Lb per' Friska j Med ~ut- styrka 
3 Experimental plot Preservative per m cu,f, · röta dömda Index år 

total total Sound Decay. Rejec- of Av.life 

volym volUJ'.ls 1ng : ted decay years 
I ----~ ·-·-- .. - .. ------
! 

1! Simlångsdalen K 33 8.2 0,51 7 - i - 0 ! 
I 

Oimpregnerade - - 7 100 2.1 
Untreated 

Lunna.by åker 2 K 33 7.5 o.47 7 I - - 0 

Lunnaby field Oimpregnerade l 
Untreated - l - 7 100 4.o 

I I I 
tunna.by skog 3 K 33 I 8.6 0.54 7 - - 0 

Oinpregnerade 
Untreated - - 7 100 4.4 

I 
Ljungby halm 4 K 33 I 7.1 o,44 7 - - 0 

I 
Oinpregnerade I 

i Untreated I - - 7 100 3.2 
' ! I ' I 
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~ 
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Boliden salt BIS
3 2.77 % 9.9 kg/m 

Kreosotolja 
Creosote 

Boliden fluorides':# 
"-....._ ~ C 4 u/ , r, C ,_ ~ '= ..> 

----...., c~ ,, . l" ..!.'_;• ,.1 r. .... ~fuJ 

50 Basilit UA 
3 0.92 % 3.5 kg/m 

751---------\------------------------

Oimpregnerade 
Untreated 

100_---ir---..--"T---r---r---,:::::::=--,,...--r--..,---r--,--~~r----,r----i--,---r---r---r-----

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
år, yea.rs 

Fig. 1. Rötförloppet under 21 år hos 2.23 m länga. stolpar på provfält nr 1, 

Sirnlå.ngsdalen. 

Ra.te of decay during 21 years for 2.23 rn. posts on experimental plot No. 1, 

Simlångsdalen. 

20 21 
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20.1 kg/m3 
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~•7 ;i;_ 3 

'.) .. 6 kginf 
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Fig. 2. Rötförloppet under 16 år hos stavar, impregnerade med Bolidensalt 

K 33, på provfältet i Simlångsdalen. 

Rate of decay during 16 years for stakes, treated with Boliden salt K 33, 

on the experimental. plot Simlå.ngsdalen. 



0 
Lunnaby skog 
Lunnaby forest 

Lunnaby å.ke 
· · Lunnaby :field , 

Ljungbyholm.....---, 

Simlångsdale.n 
25 

50 

75 

. Oimpregnerade! 
Untrea.ted 

100 

l ·2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 15 16 
år, years 

Fig. 3. Rötförloppet under 16 år hos stavar på provfälten l - 4, impregnerade 

med normalkvantiteten av Bolidensalt K 33. 

Rate of decay during 16 years for stakes on experimental plots l - 4. treated 

with normal quantity of Boliden salt K 33. 




