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Tr&skyddskommittens meddelande nr 56. 

Q.ERgifter över impregnerade kvantiteter virke Ar 1959 

I föreliggande meddelande redovisas de kvantiteter sliprar, stolpar och sågat 

virke, som impregnerats .med kreosotolja resp, olika saltrnedel under år 1959. 1'ia.te­

rialet har sammanställts i tab. 1 - 6. 

Eetr. sliprar (tab. 1) uppgår den impregnerade kvantiteten till ca 139,000 m3• 

Detta innebär en avsevärd minskning jämfört med föregående år, då kvantiteten upp­

gick till ca 215. 000 m3 • Av sliprarna impregnerades 96 1~ med kreosotol ja, .medan 

återstoden fördelar sig på K 33 och Swedcelcure. 

Av stolpar (tab. 2) impregnerades totalt ca 128.000 m3, vilket sedan föregåen­

de år innebär en ölming med 17.5 ;;. Exporten av stolpar utgjorde ca 9.000 m3 eller 

7,1 % av kvantiteten. Exakta uppgifter om antalet stolpar har ej erhållits, men 

det har beräknats, att totalt omkring 350.000 stolpar impregnerades, varav ca 

320 .000 för förbrukning inom lande t. Av stolparna impregnerades 61.2 % med kreosot, 

33,8 % med Eolidensalt och resten med Swedcelcure. 

Av sågat virke e tc . (tab. 3) impregnerades under året nära 53,000 m3, vilket 

sedan föregående år innebär en ökning med 20.8 %, Härav impregnerades 65.5 % med 

Bolidensalt, 13.4 ~ med Kr-salt, 5.5 % med Swedcelcure och återstoden, 15.6 %> med 

kreösot. I denna kvantite t har inräknats ca 26.000 stängselstolpar impregnerade 

med Eolidensalt. 

Vid st~tliga verk impregnerades 115,000 m3 eller 36 % av totalvolymen. Det do­

minerande sortimentet är sliprar, s om utgjorde 82,3 %, medan stolpar och sågat vir­

ke ingick med 12 .2 resp. 5,5 % av volymen (tab. 4). , 

Vid de privata företagen impregnerades ca 205,000 m3 ell er 64 % av totalvoly­

men, fördelande sig på s liprar med 21.6 %, stolpar 22.6 % och sågat virke 55 ,8 ~~ 

( tab. 5). 

I tab. 6 har totalkvantiteten impregnerat virke samo.anställts. Under å ret im­

pregnerades totalt 319,895 m3 , varav 97.5 % för förbrukning inom landet och 2.5 % 
för export. Av denna kvantitet var 70 .s % i mpregnerad med kreosot och 29.2 ~ med 

salt. 

På fig. 1 har impregneringsindustriens utveckling inom landet under 1900-tale t 

åskådliggjorts. På stapeldiagrammen kan avläsas dels de olika virkessortimenten, 

dels de olika impregneringsmedlen. Sedan föregående år har en minskning ägt rum. 

Denna minskning faller helt på sortimentet sliprar, medan b~de betr. stolpar och 

sågat virke en ökning i impr egneringsvolymen kan konstateras. 

Stockholm i september 1960 

Erik Rennerfelt 
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Tabell 1. Impregnerade kvantiteter sliprar, m3 och antal. 

I K.reosotolja Bolidensal t 

m3 l antal m3 
I 

KP 

m3 

salt Swedcelcure Summa 

antal m3 antal rn3 r antal 
-l-----.-1 ---

I 
antal i 

F.gen förbruk- i I 133:81 I 151::i_::o 
I 

710 9126 13879111574444 ning 48242 

Export I - j 

I I -r---1 
talt ! 1~3381 l_J517076 j 4700 48242 . i 

-------

, I , 

- I - : - I -·--7~,-7---~: 
, I ' . 

710 ! 91261 13879111574444. 

Tabell 2. Impregnerade kvant i teter stolpar, rn3 och antal. 

-

1-

1 F.ge n förbruk-
t ning 

I t Exp 
i 

ort 

t . 
: Totalt 

I 

' 
I 

I 

I I 

K.reosotolja Bolidcnsal t 
I ! 

[Il3 I antal 
l 

m3 i antal t 
I 

223684 l 41422 
I 
I 

77109 96260 . 
l 

23738 ! 7155 2000 6095 I 

I 

f 
I 

I j 
i 84764 247422. 43422 ,102355 

KP - salt Swedcelcure Summa 

[Il3 I m3 1 m3 antal i antal i antal 

i I I 
- I - I 204 1890 119235 i 321834 

I 
I l I 

- - - I - 9155i 29833 

' I : 
' i 
I 204 1890 128390 351667 

Tabell 3. 
. 3 

I mpregnerade kvantiteter sågat virke, m. 

E.gen förbruk­
ning 

Kreos ot ol j :r~olid_e __ n_s_a_lt_t--_Kl' __ -_s_a_1_t_ -1~Sw- e-dc_e_l_c_ur_ e_+--- -Sumra- - a- ----< 

8211 I 34486. 7104 2913 52714 

Export 
1-·- ------ -1-- - - - - --t- --- --+------ ·-+------ +--------·-
I 
1 Totalt 8211 34486 7104 2913 52714 



Tabell 4, Impregn2r,_1de kvantiteter ,irk~ vid statliga verk, rr.3• 

i 
I 

r 
I 

----·· --·-·-- ---- --······----·· --·--1 i 
I ' 

Sortiment I Kreosotolja Bolidens alt KP - salt Swedcelcura Summa j 
--

I I Sliprar 94605 - - - 94605 

! 
Stolpar 11820 2322 - - 14142 I 

I 

f 

I 

Sågat virke j 1733 4425 104 6262 -
I 
I 

Totalt i 108158 6747 104 i 115009 I ; -___ _ , ______ .,. ..... ___ -~ --· ·--

Tabell 5. Impregnerade kvantiteter virke vid enskilda företag, m3. 
·--------

Sortiment Kreosotolja Bolidens alt KP - salt Swedcelcure Summa 
- .. 

Slipra r 20776 4700 - 710 26186 
I 

-"- legoimp. 18000 l - I - - 18000 
I 
I 

Stolpar 72944 41100 i 204 114248 I -i 

i 
-"- legoimp. - - - - -

Sågat virke 6478 30061 7000 2913 46452 

-"- legoimp. - - - - -
I I 

i 1 i 

' 
Totalt 118198 ' 75861 l 7000 3827 ' 204886 I 

\ ! -•--• 

Tabell 6. Impregnerade kvantiteter virke, m3 t otalt 1959 . 

i 

Sorti ment Kreosotolja Bolidensalt KP - salt Swedcelcure Summa 
----------- -----

Förbrukni~ Sliprar ! 133381 4700 - 710 138791 

inom landei St olpar 77609 41422 - 204 119235 

Sågat virke 8211 34486 7104 2913 52714 
~-

219201 80608 7104 3827 310740 . 

Sliprar - - - - -

Export Stol par 7155 2000 - - 9155 
I 

Sågat virke - - - - -
-~ --. 

7155 2000 - - 9155 
----

I ' Totalt 226356 82608 7104 3827 319895 --
I i 

'1a l I i 
I 

' 
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Fig. 1. Utvecklingen av impregneringsindustrien 1900 - 1959 
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