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Swnmary 

This statis tica l i nformation, collected and compiled by 
the Swedish Wood Preservation Ins t i t ute, ha.s been derived 
from questionnaires sent to all wood preserving planta 
on the institute's filea. Planta treating by superficial 
methods (dipping, deluging etc ) have not been -ineluded. 

There were 212 active treat·i ng plant a in Swet!en in 1984. 
'l'he produotion of treat ed wood W ö 504 500 mv. Thi s i s an 
inorease of 28 900 m3 or 6 1: oompared with 1983. The 
inorease is mainly due to an inoreased export of poles 
and saum timber. 

Approximately 80 % of the produotion was produoed by 
43 bigger planta, eaoh with a produati on above 3 000 m3 
(Table 2). The average produation per plant was 2 400 m3. 
Table 3 shows the averoge produotion per preservation, 
plant by preservative. 

Table 4 shows the produation of treated wood in 1984 by 
oommodity and preservative. 101 800 m3 was treated (20 %) 
with areoaote, 368 800 m3 (73 $ ) with water-borne and 
33 900 (7 $) with organia-eolvent preservativee. Regarding 
the aommodities treated, 49 800 m3 (10 %) were railway 
aleepera, 83 000 m3 (16 %) were polea, 9 200 m3 (2 %) 
were fenae posta, 31 200 m3 (6 : J t.l6 r s external joinery 
and 331 000 m3 were aawn timber and othsr commoditiea. 

The produotion ainoe 1950 is shown in Figuree 1 and 2. 

Approximately 70 % of the produotion of treatsd wood waa 
for the domestia market and the reat waa exportsd . At 
the end of 1984 38 planta wel'6 affiliated t o the qua.Zity 
oontrol aoheme operoted by the Swediah National Authority 
for Teating, Inspeation and Metrology testing. Theae planta 
treated approximately 35 % of the total. 

Föreliggande rapport redovisar produktionen inom den 

svenska träimpregneringsindustrin under 1984. Redovis­

ningen omfattar endast företag, som impregnerar enligt 

nägot tryckförfarande. Företag som ytskyddsbehandlar 
genom doppning eller besprutning har sålunda inte tagits 
med. 

Insamlingen av data har gjorts i form av en totalinven­

tering, där samtliga av Träskyddsinstitutet kända impreg­
neringsföretag fått delta genom att besvara en enkät. 

Under 1984 var totalt 212 impregneringsanläggningar 

i drift i Sverige. Det är en minskning med 9 sedan 1983. 
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Impregneringsanläggningarna har indelats i storleksklasser 

efter redovisad produktion enligt följande: 

Storleksklass 1: Produktion < 500 m3 

2: 500 3 000 m3 
3: 3 000 10 000 m3 

4: ?. 10 000 m3 

De brukar dessutom ofta klassificeras efter den typ 

eller de typer av träskyddsmedel som används. I Tabell 

presenteras en sädan klassificering. Som regel används 

endast en träskyddsmedelstyp, ocl1 anläggningar som 

endast använder vattenlösliga medel intar en dominerande 

ställning. Som framgår av tabellen är små och medelstora 
i majoritet bland dessa. 

Redovisad produktion av impregnerat trä Sverige under 
1984 var totalt 504 500 m3. 

Produktionens fördelning på anläggningar av olika storleks­

klass redovisas i 1abell 2. Som framgår är de små anlägg­
ningarna med en produktion under 500 m3 dntalmässigt 

mänga, men de svarade endast för en mycket liten del (4,2 I) 
av totalproduktionen. De 43 största anläggningarna 

svarade tillsammans för nästan 80 % av totalproduktionen. 

Medelproduktionen per anläggning var 2 400 m3. Medel produk­

tionen per anläggning i respektive storleksklass redovisas 

också i Tabell 2. I Tabell 3 presenteras medel produktionen 
per anläggning och träskyddsmedel. Som framgår är den 

ojämförligt störst vid kreosotanläggningarna. 

I Tabell 4 redovisas produktionen efter såväl produkt­

grupp som träskyddsmedelstyp. Figur 1 och 2 visar produk­

tionsutvecklingen sedan 1950, fördelad på produktgrupper 

respektive träskyddsmedelstyper. I Tabell 5 redovisas 

produktionen impregnerat trä uppdelad på träskyddsmedel 

av olika typ, där en ytterligare uppdelning av de vatten-
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lösliga med.len gjorts. Impregneririgen med s k CCA-medel 
(medel baserade på koppar-, krom- och arsenik-föreningar) 

ökade för tredje året i rad och var .den näst största 

någonsin. Detta kan kanske tyckas anmärkningsvärt mot 

bakgrund av den negativa public1tet impregneringsindustrin, 

och i synnerhet den som använder arsenikbaserade medel, 

fått i massmedia under de senaste åren . 

Som framgår av Fig 1 och 2 har produktionen ökat sedan 

1983. Totalt är ökningen ca 29 000 m3 eller 6 %. Samtliga 

sortiment utom stängselstolpar uppvisar en ökning. Den 

största ökningen relativt sett, uppvisar slipersimpreg­

neringen, som ökade med hela 21 %. 

Praktiskt taget allt virke som impregneras är furu. 

Under året har dock ca 700 m3 sliprar av bok impregnerats 

liksom ca 42 000 m3 sågat virke av gran, huvudsakligen 

för export, se Tabell 6 och 8 . lmpregneringen av gran 
ökade under 1984 med 27 800 m3 eller drygt 200 % sedan 

1983, och utgör för några impregneringsverk en betydelse­

full del av produktionen. 

De största producenterna av impregnerat trä i Sverige 

redovisas i Tabell 7. Totalt svarar de angivna företagen 

för drygt 50 % av totalproduktionen. 

Av totalproduktionen 504 500 m3 har 144 100 m3, dvs 

nästan 30 %, redovisats som export, Tabell 8 och 9. 
Det är den högsta redovisade siffran någonsin . Sannolikt 

är exporten större än vad som redovisas. Det beror på 

att en del virke exporteras utan statistikuppgiftlämnarnas 

(= impregneringsföretagens) kännedom, tex från trävaru-
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grossister, vidareförädlande företag, hus fabriker m f1 . 

Dessutom finns det sedan gammalt en något negativ inställ­

ning bland impregneringsföretagen till att redovisa sin 

export. 

Exporten dominerades tom 1960-talet av stolpar. Sedan 

dess har emellertid sågat virke och vidareföräd l ade 

produkter svarat för huvuddelen såsom framgår av Figur 4. 

Mellan 1982 och 1983 skedde en fördubbling av exporten 

av impregnerat sågat virke och vidareförädlade produkter . 

Under 1984 skedde en avmattning i exportökningen av 

sågat virke, och ökningen i exporten beror främst på 

att exporten av stolpar ökat kraftigt och var den största 

sedan 1954. 

Drygt 35 % av exporten består av sågat virke av gran, 

se Tabell 8. Exporten fördelad på produktgrupp och 

träskyddsmedel presenteras i Tabell 9. Därav framgår 

att huvuddelen av stolparna som exporterades under 1984 

var kreosotimpregnerade samt att det exporterade sågade 

virket huvudsakligen var impregnerat med CCA-medel. 

Vid slutet av 1984 var 38 impregneringsanläggningar 

anslutna till Statens Provningsanstalts kvalitetskontroll 

för impregnerat trä, Tabell 10 . Tolv företag anslöts 

ti 11 kontroll en under 1984 . 

Ca 35 % av totalproduktionen 1984, eller drygt 180 000 m3, 

var kvalitetskontrollerad, se Tabell 11 . 45 % av det 

kvalitetskontrollerade virket exporterades. 

Tabell 1. Antal impregneringsanläggningar i drift 1984 med fördelning på 
typ avseende använda träskyddsmedel samt storleksklass. 

Storleksklass 

'iuantity of 
treated wood 
pl'oduced f"'r 
plant, m 

I. < 500 

No of prese rvation planta in operation in 1984 cuieeified accor­
ding to use of different preeervati vee and quantity of treated 
wood produced . 

Antal impregner1ngsanläggn1ngar med fördelning pA använda tr!iskyddsmedel 

No of preservation pZants uaing di.fferent types of preseMXltivs 

Endast kreosot Endast vattenlösliga Endast oljelösliga BAde kreosot och BAde vattenlösliga 
vattenlösliga och oljelösliga 

CNosote onZy Water-borne onZy Organic-soZvent onZy Both creosot• and ioth wter-borne and 
wtsr-bome organio-eotvent 

2. 500 - 3 000 

B4 

60 

24 

12 
9 

4 3. 3 000 - 10 000 

4. ) 10 000 

Surm,a 
Tota! 

1 

2 6 

174 25 

2 

3 

Sunma 

Tota! 

99 

70 

31 

12 

212 
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l'Todukt ion 
Produclion 
1000 ml Toblt 

Totat 

500 

90 

60 

t.O 

20 

400 

80 

60 

t.O 

20 

l00 

ID 

60 
1,0 

20 

80 

60 

1,0 

20 

100 

60 

LO 

20 
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S.wn timt»r ♦otW 
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1965 11'70 1975 1180 

Fig. 1. Produktionen av impregnerat trä i Sverige 1950-1984 med fördelning på produktgrupp, m3 

Product ion of presor>Vati ve-treated wood in SZJeden l950-1984 by corrvnodity, mJ 

Tabell 2. Produktion impergnerat trä 1984 med fördelning på anläggningar av olika 
storleksklass samt för hela impregneringsindustrin. 

Production of treated wood in l 984 at Swedieh wood preservation planta 
by pPoducti on category. 

Storleksklass Antal impregneringsanläggningar 

Quanti ty of treated L>OOd No of preaeMJation planta 
produced per plant, mJ 

I. < 500 99 ( 46. 7 %) 

2. 500 - 3 000 70 (33 . 0 %) 

3. 3 000 - 10 000 31 ( 14. 6 %) 

4. ? 10 000 12 ( 5. 7 %) 

Samtliga anläggningar 212 
All preaeMJation planta 

Total produktion, m3 

Total prvxiuction, mJ 

21 300 (4.2 %) 

88 700 (17 . 6 %) 

159 700 ( 31. 7 %) 

234 800 (46.5 %) 

504 500 

Medel produktion per impreg­
neringsanläggning, m3 

Averoge prvxiuction per 
preeervation plant, ,.3 

200 

I 300 

5 200 

19 600 

2 400 



Produktion 
Produclion 
1000 ml 
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Fig. 2. Produktionen av impregnerat trä i Sverige 1950-1984 med fördelning på träskyddsmedelstyp, m3 

Production of preael'!Xl tive-treated wood in Sweden 1950- 1984 by preservative, mZ 
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Fig. 3. Exportandel, % av total produktion av impregnerat trä 
1950-1984. 

Export av preservati ve-treated LJOOd 1950- 1984, 
peraentage of to ta l production. 
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Fig. 4. Exporten av impregnerat trä 1950-1984 med 
fördelning på produktgrupp. 

Export of preservative-treated LJood from 
Sweden by corrunodity 1950-1984. 

Tabell 3. Medelproduktion/impregneringsanläggning efter träskyddsmedelstyp. 
Antal anläggningar anges inom parentes. 

Averoge production/preservation plant by preservative in 1984. The 
number of plants using various preservatives are given in brackets. 

Träskyddsmedel Medel produktion per impregneringsanl, m3 Total produktion, 

Preservative Average production per pres.plant, m3 Total production, 

Kreosot 11 300 (9) 101 800 
Creoaote 

Vattenlösliga medel 2 000 ( 183) 368 800 
Water-borne 

Oljelösliga 1 200 ( 29) 33 900 
Organic-solvent 

OBS! Summan för talen inom parentes blir inte 212, vilket beror på att man vid några 
impregneringsanläggningar använder sig av flera impregneringstyper, jfr tabell 1. 

NOTE' The total of the figures in brackets 7.,J-lll not be 212, due to the fact that 
same planta use more than one type of preservative, see also Table 1. 

m3 

m3 
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Tabell 4. Produktionen av impregnerat trä 1984 efter produktgrupp och trä-
skyddsmedel, m3 

Production of treated wood in 1984 by commodity and preservative, 

Träskyddsmedel Sliprar Stol par SAgat virke Stängselstolpar Fönster-/dörr-
snickerier 

PNaerva.tiw Su,•pere Pou,s SIWn timbet' F•nce posts Window ana. 
doo.,. joiMry 

Kreosot 48 100 52 100 1 500 100 
ONOSOt4 

Vattenlösliga 1 700 30 900 321 400 9 200 400 
Watel'-bol'>l8 

Oljelösliga 1 000 29 800 
Ot'ganic-oolv""t 

Surrma 49 800 83 000 323 900 9 200 31 200 
Total 

Tabell 5. Produktion av impregnerat trä 1984 med fördelning på produktgrupp 
och träskyddsmedelstyp, m3. 

Production of preservative-treated wod in 1984 aaaording to 
commodity and type of preservative, m3. 

m3. 

TrlldgArdsm!lb 1 er, Ovrigt 
lekredskap etc 

Gal'd,an ju:mituN, ot1,,..,. 
p1-ayground ,aquip-
ment sta 

100 

3 900 300 

3 100 

7 000 400 

Träskyddsmedel Sliprar Stolpar Sågat virke och övrigt Summa 
Preeervative Sleepere Polee Sawn timber and other 

Kreosot 48 100 52 100 1 600 
Creoeote 

Vattenlösliga medel 
Water-borne 

CCA-typ/CCA-type 600 30 100 299 600 
Ammoniakaliskt koppartyp/ 100 18 700 
Ammoniacal copper type 

CC-typ/CC-type 200 7 000 

CCB-typ/CCB-type 600 9 500 

CCP-typ/CCP-type 1 400 

Oljelösliga medel 
Organic-soZvent 

Organotennföreningar/ 33 900 
Organo-tin compounde 

Summa 49 800 83 000 371 700 
Total 

Tabell 6. Produktion av impregnerat trä 1984 med fördelning på produktgrupp 
och träslag, m3. 
Production of preservative-treated oood in 1984 by commodity and 
wod species, m3. 

Träslag Sliprar Stolpar Sågat virke och övrigt Summa 

Wood species Sleepers Poles Sawn timber and other Total 

Furu 49 100 83 000 330 100 462 200 
Pinus sylvestl'is 

Gran 41 600 41 600 
Picea abiee 

Bok 700 700 
Fagus silvatiaa 

Summa 49 800 83 000 371 700 504 500 
Total 

Total 

101 800 

331 300 
18 800 

7 200 
10 100 

1 400 

33 900 

504 500 

St.mna 

Total 

101 800 

368 800 

33 900 

504 500 
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Tabell 7. De 14 största impregneringsföretagen i Sverige under 1984. 

The largest tJOod preserving aompaniea in Sweden in 1984. 

1. Statens Järnvägar 

2. Svenska Träimpregnerings AB (2 anläggningar/pwnta) 

3. AB Bitus 
4. Alvesta Tryckimpregnering AB 

5. Stevert AB 

6. Statens Vattenfallsverk 
7. Åhus Timber Trading & Impregnering AB 

B. AB Tenhults Impregneringsverk 
9. Södra Skogsägarna AB (2 anläggningar/planta) 

10. Graningeverkens AB 

11. Televerket (2 anläggningar/planta) 
12. Sjösa AB 
13. Industri- & Byggnads AB Suecia (2 anläggningar/pwnta) 
14. AB Jabo Träprodukter 

Tabell B. Export av impregnerat trä 1984 med fördelning på produkttyp och 
träslag, m3. 

Export of preaervative-treated wood in 1984 by aommodity and 
wood species, m3. 

Träslag Sliprar Stolpar Sågat virke och övrigt Summa 
Wood apeaiea Sfoepers PoZes Sawn timber and other TotaZ 

Furu 31 3D0 71 400 102 700 
Pinus syZvestris 

Gran 41 400 41 400 
Piaea abies 

Summa 31 300 112 800 144 100 
TotaZ 

Tabell 9. Export av impregnerat trä 1984 fördelad på produktgrupp och träskydds­
medel, m3 

Export of preservative-treated wood in 1984 by aommodity and preservative, m3. 

Träskyddsmedel 

Preservative 

Kreosot 
Creosote 

Vattenlösliga medel 
Water-borne 

CCA-typ/CCA-type 

Övriga/Other 

Oljelösliga medel 
Organia-soZvent 

Summa 
TotaZ 

Sliprar 

Sleepers 

Stolpar 

PoZes 

27 400 

3 900 

31 300 

Sågat virke och övrigt 

Sawn timber and other 

108 800 

2 800 

1 200 

112 800 

Summa 

TotaZ 

27 400 

112 700 

2 BOO 

1 200 

144 100 
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Tabell 10. Företag anslutna till Provningsanstaltens kvalitetskontroll 
1984-12-31. 

Preeervation firma affiliated to the quality aontrol saheme, 
Deaembe r 31, 1984. 

Företag 
Trea ter 

Klass enligt SIS 05 61 10 
Claes aaaording to SIS 05 61 10 

M A B 

Alvesta Tryckimpregnering AB 
Annebergssägen AB 
ASSI Trä, Valåsens Sägverk 
AB Bitus 
Bröderna Erikssons Trävaruaffär AB 

Derome Byggvaror AB 
AB Karl Ekesiöö 
Elitsnickerier AB 
Fredells Trävaru AB 
Gotlandsfl is AB 

Graningeverkens AB 
Ernst Hjorths Trävaru AB 
Ingarps Tryck1mpregner1ng HB 
Knäreds Werkstads AB 
Kvarnabo Timber AB 

Lindhs Träförädling 
AB Malå Trä 
Martinssons Trävaru AB 
Modul fönster AB 
Myresjöfönster AB (Sävsjöfabriken) 

Nacka Bygg- och Trävaror AB 
AB Nordiska Byggträ 
Sjösa Trä AB 
AB Solberga Trävaruaffär 
Stevert AB 

Su-Bo AB 
Suntetorps Impregneringsverk AB 
Svenska Träimpregnerings AB Suec a, Ludvika 
Svenska Träimpregnerings AB Suec a, Nyland 
Svenska Träimpregnerings AB Suec a, Södra Vi 

Södra Skogsägarna AB, Hultsfred 
Södra Skogsägarna AB, Tranemo 
AB Tenhults lmpregneringsverk 
AB Uddevalla Trävaruaffär 
Wallmarks Säg & Hyvleri AB 

Värmlands Trävaruexport AB 
Västerbottens Skogsägareförening 
Åtvidabergs Trävaru AB 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tabell 11. Anslutna företag till kvalitetskontroll 1979-1984. 

År 
Year 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

No of plants affiliated to the quality aontrol saheme 
1979-1984. 

Antal anläggningar Andel av totalproduktionen, % 
No of planta Peraentage of total produation 

3 ca 
9 ca 15 

15 ca 25 
20 ca 30 
26 ca 30 
38 ca 35 

X 

X 

X 
X 


