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NORDIBK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

Produksjon av impregnert virke i norden 1987. 

Production of Preservath'e-treated Wood in the Nordic Countries I 987. 

1. sammandrag 
Det ble i Norden produsert 1,38 mill. m

3 
trykkimpregnert tre 

i 1987. Dette er en nedgang i forhold til 1986 på 4 %. Skur­
og h0vellast utgjorde det st0rste produserte volum av de 
noterte produktene med 69 % av den totale produksjon og har 
0ket siden 1986. Den nest st0rste gruppen var stolper på 16 
% og har ytterligere blitt redusert siden 1986. 

Sverige var det st0rste produsentland mrd 567 700 m
3 

(41 %), 
mens Norge var det minste med 236 600 m (17 %). Danmark og 
Finland hadde henholdsvis 20 % og 22 %. ca. 79 % av den 
totale nordiske produksjon var underlagt frivillig impreg­
neringskontroll. 

Summary 

The Nordic countries produced 1987 a total of 1.38 million m
3 

of preserva 
tive-treated wood. This was a decrease compared with 1986. Sawn and 
planed wood were 69 % of the total production while poles were 16 %. 

Sweden has the highest production wit'3 a total of 567 700 n/ (41 %), while 
Norway has the lowest with 236 600 m ( 17 %). Denmark and Finland have 
20 % and 22 % respectively. 

Approximately 79 % of the Nordic production was supervised by the national 
control boards. The requirements are given in the NWPC-standard 1.6.1/80. 
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2. Innledning 

NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) har siden 1972 utgitt sta­
tistikkoppgaver over produksjonen av impregnert tre i de 
Nordiske land. Produksjonsoppgaver har v~rt tilgjengelig i 
de enkelte land siden 1960-årene. Tallene for de forskjelli­
ge land er samlet inn på forskjellige mäter. Denne produk­
sjonsstatistikk er sammenstillet på grunnlag av de nasjonale 
produksjonsstatistikker. For n~rmere opplysninger om de 
enkelte lands tall - kontakt de nasjonale organer (s. 8). 

3. Totalresultat 
Det ble i Norden impregnert totalt 1 382 300 m

3 virke i 
1987. Av dette utgjorde sviller 3,7 %, stolper 16,2 %, skur­
/h0vellast 69,2 %, gjerdestolper og annet virke 2,9 %. 
Snekkervarer - fortrinnsvis vinduer og utvendige d0rer ut­
gjorde 8,0 %. 

Den totale nordiske produksjon sank med ca. 4 % i forhold 
til 1986. Kun Sverige 0ket sin produksjon under 1987 (11 %), 
De 0vrige land hadde en nedgang på 12 % (DK), 22 % (SF) og 
< 1 % (N). I alle land går volumet av kreosotvirke ned. 

Se for0vrig tabell 1. 

4. Produsert yolum fordelt PA impregneringsmidler. produkt•r •te. 

4.1 fordeling av midler 
Fordelingen mellom de forskjellige typer impregneringsmidler 
er som f0lger: 

kreosot: 

vannl0ste salter: 

oljel0ste midler: 

172 600 m
3 

1 096 600 m
3 

113 100 m
3 

Tallene i() gir %-vis avvik fra 1986. 

12 % (- 18 %) 

80 % (+ 1 %) 

8 % (+ 4 %) 

En detaljert informasjon om fordelingen av impregneringsmid­
ler i de enkelte land gis i tabell 1. 
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NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

land kreosot 
country creosote 

Danmark/ 5 300 
Denmark 
Finland 83 200 

Norge/ 26 000 
Norway 
Sverige/ 58 100 
Sweden 

Sum/total 172 600 

oljel0st 
o r g. SO I V. 

41 200 

1 300 

39 600 

31 400 

113 500 

vannl0st salt sum 
water·borne tota l 

226 800 273 300 

220 200 304 700 

171 000 236 600 

478 200* 567 700 

1 096 200 1 382 300 

Tabell 1 Samlet produksjon av impregnert virke (m3
) i 

Norden 1987 fordelt på type av 
3

impregnering­
smiddel og land. * Inkl. 94 500 m gran.i. 
Total productio11 of preservative-treated wood (m ) in the 
Nordic cou11tries 1is1 by type of preservative a11d cou11try. 
• Includes 94 500 m spruce. 

Sammenliknet med 1986 har produksjonen med kreosot ytterli­
gere gått ned i alle land. Produksjon med oljel0ste midler 
har også gått ned i alle land unntatt i Norge hvor det er en 
liten oppgang. 

,.2 frodukajon av ayiller. 
Produksjonen av sviller viser igjen en nedgang, nå på 26 %. 
Dette skyldes til en viss grad en ombygging ved SJ's kreo­
sotanlegg i Sverige. Produksjonen ble stoppet under om­
byggingen. Nedgangen anses derfor som midlertidig. Se for-
0vrig tabell 2. 

land kreosot vannl0st salt sum 
country creosote water-borne tota I 

Danmark/ 4 500 0 4 500 
Denmark 
Finland 34 000 0 34 000 

Norge/ 0 0 0 
Norway 
Sverige/ 12 700 1 100 13 800 
Sweden 

sum/total 51 200 1 100 52 300 

Tabell 2 Produksjon av impregnerte sviller (m
3

) i Norden 
1987 fordelt på type av impregneringsmiddel og 
land. 
Production of slcepers (nz3) i11 the Nordic cou11tries i11 1987 by 
type oj prescrvative and country. 
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4 NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

4.3 Produk1jon av ma1tert1to1per. 
Produksjonen av master har i forhold til 1986 gått ned. 
Finland har minsket sin produksjon ytterligere fra i fjor 
med hele 42 %. Kun Sverige kan vise til en 0kning (12 %). 

land kreosot vannl0st salt sum 
country creosote water·borne tota I 

Danmark/ 100 3 300 3 400 
Denmark 
Finland 47 000 75 800 122 800 

Norge/ 18 900 9 500 28 400 
Norway 
Sverige/ 44 600 24 000 68 600 
Sweden 

sum/total 110 600 112 600 223 200 

Tabell 3 Produksjon av impregnerte master/stolper (m3
) i 

Norden 1987 fordelt på type av impregneringsmiddel 
og land. 
Production of preservative-treated poles (n/) in the Nordic coun-
tries 1987 by type of presen>ative and country. 

4.4 Produksjon av skur-1h,ve11ast. snekkeryarer og annet virka. 
Produksjonen av skur- og h0vellast viser en 0kning på 5 % i 
forhold til i 1986. Med unntak av Sverige har alle land en 
tilbakegang. Sveriges 0kning er på hele 18 % totalt. I dette 
ligger en 0kning i volum impregnert gran for eksport på 
30 %. Se for0vrig tabell 4. 
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NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

land kreosot oljel0st vannl0st salt sum 
country creosote org. SO I V. water·borne tota l 

Danmark/ 700 0 223 500 224 200 
Denmark 
Finland 2 200 1 300 144 400 147 900 

Norge/ 4 200 0 137 100 141 300 
Norway 
Sverige/ 800 3 200 440 300* 444 300 
Sweden 

sum/total 7 900 4 500 945 300 957 700 

Tabell 4 Produksjon av impregnert skur- og h0vellast (m
3

) i 
Norden 1987 fordelt på type av impregneringsmiddel 
og land. * Inkl. 94 500 m gran 

3 
Production of preservative-treated sawn timber ( m ) in the Nordic 
cowuries 

3
1987 by type of preservative and country. • lncludes 

94 000 m spruce. 

Begrepet "annet virke" omfatter andre produkter enn de oven­
for. Det er kun Norge og Sverige som registrerer disse pro­
duktene. Det omfatter spesielt veirekkverkstolper og gjerde­
stolper. Denne produksjonen synes stabil ved en C!>kning i 
Sverige og en nedgang i Norge. Se for0vrig tabell 5. 

land kreosot vannl0st salt sum 
country creosote water·borne tota I 

Danmark*/ - - -
Denmark 
Finland* - - -
Norge/ 2 900 24 400 27 300 
Norway 
Sverige/ 0 12 700 12 700 
sweden 

sum/total 2 900 37 100 40 000 

* ikke spesifisert/1101 specified 

Tabell 5 Produksjon av annet impregnert virkf som veirekk­
verkstolper, gjerdestolper etc. (m) i Norden 1987 
fordelt på type av impregneringsmiddel og land. 
Productijm of othcr prcscr11atil'(!-lrcated wood such as fcnce posts 
etc. ( m ) in the Nordic cou11trics /987 h_1· l_rpe of prcscrvati11e and 
COWl{l'J'. 
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6 NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

Produksjonen av snekkervarer synes stabil i nordisk sammen-
.heng. Det har imidlertid skjedd en viss variasjon i volum 
innefor de enkelte land i forhold til 1986. Norge har 0ket 
sin produksjon noe, mens de 0vrige land har en liten ned­
gang. Se for0vrig tabell 6. 

land oljel0st middel vannl0st salt sum 
country organic solvent water·borne t o t a I 

Danmark/ 41 200 0 41 200 
Denmark 
Finland 1 300 0 1 300 

Norge/ 39 600 0 39 600 
Norway 
Sverige/ 28 200 100 28 300 
Sweden 

Sum/total 110 300 100 110 400 

Tabell 6 Produksjon av snekkervarer (m
3

) i Norden 1987 
fordelt på type av impreg~eringsmiddel og land. 
Production oj treated joiner.v (m ) in the Nordic countries 1987 
by type oj preservative and country. 

s. Eksport av impregnert tre, 
Finland og Sverige er fremdeles de fremste eksportland innen 
Norden. Dansk eksport forekommer, men volumet er usikkert. 
Eksporten av alle typer impregneringsmidler er gått tilbake. 
Sverige har 0ket sin eksport sterkt på skur-h0vellast 
(12 %), mens den finske eksport totalt er vesentlig redusert 
(70 %). For fullstendig oversikt se tabell 7. Tallene for 
eksport er usikre da denne oversikt kun registrerer direkte 
eksport fra impregneringsverkene. Eksporten fra trelasthand­
lere, trelastagenter etc. er ukjent. 
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NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

7 

land kreosot oljel0st vannl0st salt sum 
country creosote o r g • SO l V. water·borne tota l 

Danmark/ - > 800 > 25 000 > 25 
Denmark 
Finland 38 800 0 6 200 45 

Norge/ 0 1 300 2 000 3 
Norway 
Sverige/ 11 900 1 100 206 700* 219 
Sweden 

Sum/total 50 700 > 3 200 > 239 900 > 293 

Tabell 7 Eksport av impregnert tre (m
3

) fra Norden 1987 
fordelt på type

3
impregneringsmiddel og land. 

*Inkl. 94 500 m gran. 
3 

Export oj preservative-treated wood (m ) from the Nordic 
3

countries 
1987 by type oj preser11ative and country. *lnc. 94 500 m spruce. 

6. pen nordiake kyalitetskontro11en. 
I alle de nordiske land finnes en kvalitetskontroll for im­
pregnert tre. Kontrollene er likt bygget opp og har de samme 
krav til det impregnerte treet. Kontrollen er frivillig og 
oppslutningen varierer derfor i de ulike land. Som det 
fremgår av tabell 8 har kontrollen god tilslutning i Dan­
mark, Finland og Norge - alle med kontroll av over 80 % av 
produsert volum. Sverige har en lavere tilslutning, men kon­
trollenvirksomheten er yngst i Sverige. Tilslutningen har 
0ket årlig og i l0pet av det neste år vilden sannsynligvis 
ligge på samme nivå som de 0vrige nordiske land. Krav til 
det impregnerte tre finnes i de nordiske standardene 
DS 2122, NS 3190, SFS 3974 og SIS 056 110 og NTR-dokument 
1.6.1/80. 

Liste over de impregneringsverk som er med i den frivillige 
kontrollen står i NTR's årsmelding eller kan fåes hos de 
nasjonale kontrollorgan. 
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8 

land kontroll ert 
country controlled 

Danmark/ 94 % 
Denmark 
Finland 84 % 

Norge/ 80 % 
Norway 
Sverige/ 69 % 
sweden 

Sum/total 79 % 

NORDISK TRE BESK YTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

ikke kontrollert sum 
not controlled tota I 

6 % * 100 % 

16 % 100 % 

20 % 100 % 

31 % ** 100 % 

21 % 100 % 

* For det meste gran /mostly spruce 
** Ikke gran medregnet/110! i11cludi11g spruce. 

Tabell 8 Fordeling mellom kontrollert og ikke kontrollert 
volum impregnert virke(%) fra Norden 1987. 
Volume of controlled and not controlled preservative- treated wood 
(%) in the Nordic cowztries 1987. 

Nasjonale kontrollorganer: 

* Dansk Impr~gneringskontrol 
Postboks 141, DK-2630 TÅSTRUP 

* Puurakenteiden Laadunvalvontayhdistys ry (PLY) 
Föreningen för kvalitetskontroll av träkonstruksjoner rf. 

Utf0rende organ er: 
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus 
Puulaboratorio 
Puumiehenkuja 2, Otaniemi, SF-02150 ESPOO 

* Norsk Impregneringskontroll 
Boks 113, Blindern, N-0313 OSLO 3 

* Statens Provningsanstalt 
Boks 857, S-501 15 BORÅS 
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NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

7. BILA(j/APPEtfpix. 

9 

Grafisk fremstilling av den nordiske produksjon av impregnert tre 
fra 1977 - 1987. 

Graf ic presentation of the production of preservative-treated wood in the 
Nordic countries 1977 - 1987. 
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NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

STOLPER 
1911 - 1981 
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Fig. 2 Master (Stolpar) 
Poles 
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NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk I 987 
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NORDISK TREBESKYTTELSESRÅD 
Produksjonsstatistikk 1987 

TOTALPRODUKSJON 
1911 - 1981 

80 81 82 83 84 85 86 81 

~ Svensk lffl Norsk ~ Finsk 

Fig. 4 Impregnert virke totalt. 
Pressure treated wood tota/ly 
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