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Trä~k~ddskornmittens_rneddelande_nr_5~ 

Redogörelse_för_fältförsöken_nr_5_och_6~ 

Av kommunikationeverkens träskyddekommitte igångsattes 1944 
ett mindre fältförsök med Bolidensaltimpregnerade stavar, vilka 

efterbehandlades genom doppning i varm skifferolja (Fältförsök nr 

3 A). Även i växthus utfördes ett dylikt försökc Geno~ efterbe­

handlingen-ha~ en längre varaktighet erhållits på virket (se 

Medd. Statens Skogsfo~skningsinstituts bd 38:4 och 40s4)c 
För att få en bättre uppfattning om inverkan av en dylik 

dubbelbehandling igångsattes under 1948 på Kungl. Vattenfalls­

sty~elsene initiativ en serie nya fält- och växthusförsöko I 

föreliggande meddelande lämnas en redogörelse för dessa försök 

fram till januari 19530 Fältförsöken 1 Simlångsdalen ha då på­

gått omkring 4½ år och växtcusförsöken under 5 årc 

I kommittens meddelande nr 3 finnes en kort beskrivning av 

försökens anordning och det material, som ingår i desamma. 

Försök 5 Ao Dubbelimpregnerade stavare 

tv. sammanställningen i tabo l jämte motsvarande diagram 

synes, att de oimpregnerade stavarna i Simlångsdalen nu äro så 

gott som utgångna ur försöket~ Behandling med. enbart konstharts 

har icke haft någon hämmande inverkan på rötförloppeto De kreosot­

impregnerade proverna äro icke angripna, medan de Bolidenealtim­

pregnerade stavarna har ett angrepp~ som i medeltal är svagtQ 

Genom bestrykningen med olika tjäroljepreparat har mer el­

ler mindre stor -förbättring_ i rötresistensen erhållitse Bestryk­

·ning med kreosotolja och asfalttjära har hittills helt förhindrat 

angrepp på de saltimpregnerade stavarnao 

I växthuset ~ar rötningen försiggått på 1 stort sett samma 

sätt, ~en i ett snabbare tempo (tabo 2 och motsvarande diagram)g 

Försö~ 5 Bo Dubbelimpregnerade stolpar. 

Samma försök har även utförts med 1,5 m långa furustolpar. 

lv tab. 3 och 4 jämte motsvarande diagram framgAr, att det oimpreg­

nerade etolpvirket _~n~bbt angripits. I växthuset blev medelvarak­

tigheten för det ~impregnerade vi~ket o,s Ar, och det konstharts­

impregnerade räckte blott ett åro 

På de impregnerade stolparna ha angre~pen i regel varit 
• 

mycket obetydliga~ Av stolpar i växthus, impregnerade med Boliden-



• 

l 

-2-

salt, är dock flertalet nu svagt angripet. 

Försök 6 A. Stavar impregnerade med Höganäsolja~ 

Ett jämförande försök mellan den s.k. Höganäsoljan och 

kreosotolja har, likaledes genom Kungl. Vattenfallsstyrelsens för­

sorg, anordnats~ Fältförsöken 1 Simlångsdalen ha pågått sedan maj 

1948 och i växthuset sedan januari 1948. Betr. upptagning m.m. 

hänvisas till kommittens meddelande nr 3 0 

Oimpregnerade stavar äro efter 4 år svårt engripno på prov­

ytan i Simlångedalen, och i växthuset voro de förstörda efter 

o,8 år (tab. 5 och~ jämte diagram)o 

På de impregnerade stavarna äro angreppen tämligen omfat­

tande i de två lägsta impregneringskvantiteterna, medan de tre 

högsta ännu äro utan synliga skadoro I växthuset har angreppet 

gått n!got hastigare än p! provyta nr 1. 

Försök 6 Bo Stolpar impregnerade med Höganäsoljao 

PA stolpmaterialet har angreppet fortg!tt normalt på de 

oimpregnerade stolparna. I Simlångsdalen äro de antingen utdömda 

eller svårt angripna. I växthuset uppgick me~elvaraktigheten 

till ett år. 

Det impregnerade rundvirket är - med något undantag -

fortfarande felfritt (tab. 7 och 8 jämte diagram). 

Experimentalfältet den 27.2.1953. 

Erik Rennerfelto 



Tabell 1. 

Prov- Impreg- Antal 

yta nering stavar i 
försöket 

Sim- oimp. 20 

J.ångs- Ko 20 

r\alen Kr 20 

A 40 
A + krl) 20 

A + s 20 

A + H 20 

A + a 20 

A + ko 20 

Försök 5 A. Försök med dubbelimpregnerade stavar 

försöksresultat efter 4 år. 

ANGREPP Rötfaktor 

Inget Svagt Måttligt Svårt Mycket efter år 
svårt 2,9 4,0 

1 1 (18) 91.25 95.0 

(20) 100 100 

20 0 0 

10 23 7 9,.4 23.1 

20 0 0 

15 4 l 1.25 7.5 

15 5 1.25 6.,25 

20 0 0 

9 6 4 
' 

1 16.25 21.25 

l)Stavarna impregnerade med Bolidensalt sedan ~~ppade i kreosotolja (kr), 

skifferolja (s), Håbinol (H), asfalttjära (a), och konstharts (ko). 

· Prov- Impreg-

yta nering 

få.xthus 0imp. 

Ko 

Kr 

A 

A + kr 

·A + s · 

A + H 

A + a 

A + ko 

Tabell 2o Försök 5 A. Försök med dubbelimpregnerade etavarJ 

försökeresultat efter 5 år. 

Antal ANGREPP 
Rötfaktor 

stavar i efter år 
Inget Svagt Måttligt Svårt Mycket 

försöket svårt 3,5 5,0 

5 (5) 100 100 

5 (5) . 100 100 

5 4 l 0 5.0 

10 1 3 5 1 50.75 65oO 

5 4 l 0 10.0 

5 1 3 1 20.0 25.0 

5 2 3 30.0 40.0 

5 5 0 0 

5 l 3 1 20.0 25.0 

Medel ... 
varak-
ti~het, 

ar 

lol 

Medel-
varaktig• 
het, år 

. 

0o8 

o.8 



Tabc,11 3. 

Prov- Impreg- Antal 

yta nering stolpar i 

försöket 

Sim- 0imp. 20 

långe- Ko 20 

dalen Kr 20 

A 40 

A + kr 20 

A + s 20 

A + H 20 
\ 

A + a 20 

A + ko 20 

Tabell 4. 

Antal 
Prov- Impreg- stolpar i 
yta nering försöket 

fäxthus Oimp. 5 
' Ko 5 

'Kr -5 
A 10 

A + kr ·s 
A + s 5 

i A + H 5 
A + a 5 
A + ko 5 

Försök 5 B. Försök med dubbelimpregnerade stolpar~ 

försöksresultat dfter 4 år. 

ANGREPP Rotfaktor 

Inget Svagt Måttligt Svårt Mycket efter år 

svårt 2,8 4,0 · 

1 5 6 7 (1) 43.75 76.25 

5 7 7 (1) 41.25 91.25 

19 l 1.25 1.25 

37 3 0 1.86 

19 -1 0 1.25 

19 1 0 1.25 

16 2 l l 2.50 11.25 

19 l 2'!50 3.,75 

18 2 1.25 2.50 
. 

Försök 5 B. Försök med dubbelimpregnerade stolparJ 

försöksreeultat efter 5 år. 

ANGREPP Rötfaktor 

Mycket ettor å.r 

Inget Svagt Måttligt Svårt svårt )c5 5.0 

(5) 100 100 

(5) 100 100 

5 0 0 
• 

2 8 2c5 20.0 

4 l 0 5.0 
5 0 0 

5 0 0 

5 0 0 

3 l l l0o0 l5o0 

Medc,l-

varaktig• 

het, år 

Medel-

varaktig-

het, år 

Oo8 

1.0 
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Tabell,. 

Prov- Impreg-

yta nering 

Sim- 0impa 

l!nge- Hal) 

dalen Hb 

Hc 

Hd 

He 

Kra 

Krb 
i Krc 

Krd 

Kre 

Försök 6 A. Stavar impregnerade med HöganäsoljaJ, 

försöksresultat efter 4.2 åro 

-: 

Antal ANGREPP Rötfaktor 

stavar i Inget Svagt Måttl3:gt svårt Mycket efter år 

försöket svårt 3,0 4,2 

10 1 4 2 (3) 55.0 82.; 

10 10 0 0 

10 10 0 0 

10 10 0 0 

10 3 3 3 l 0 30.0 

10 1 3 ;.o 51,S 
10 10 0 0 

10 10 0 0 

10 10 0 0 

10 4 4 2 2.5 20.0 

10 1 2 6 1 7.5 42.5 

1) H = ·HöganäsoljaJ Kr = kreosotoljae 

Tabell 6. 

Prov- Impreg-

yta nering 

rånthue 0imp. 

Ha 

Hb ) 
Hc 

Hd 

He 

Kra 

Krb 

Krc 

Krd 

Kre 

Försök 6 A. Stavar impregnerade med HöganäsoljaJ 

försöksreeultat efter 5 år. 

Antal ANGREPP Rötfaktor 
stavar i Inget -Svagt Måttligt Svårt Mycket efter !r 

försöket svårt 3.5 ;.o 

5 
. (5) 100 100 

5 5 0 0 

5 5 0 0 

5 5 0 0 

5 l 3 1 35.0 50.0 
; 2 3 65.0 6,.o 
5 5 .0 0 

5 5 0 0 

5 5 0 0 

5 5 20.0 25~0 
5 4 l 60.0 80.0 

Medel-

varaktig-

het, år 

Medel-

varaktig-

het, år 

o.8 



Prov-

yta 

Sim-

långe-

rla.J_en 

Prov-

yta 

Växthus 

' 

Tabell 7. 

Impreg-

nering 

Oirnp"' 

Ha 

Hb 

Hc 

Kra 

Krb 

Krc 

Tabell Bo 

Impreg-

Antal 

Förs~k 6 B. Stolpar impregnerade Lled HöganlisoljaJ 

försöksresultat efter 4. 2 å.r. 

ANGREPP 
Rötfaktor 
efter år stolpar i Inget Svagt Måttligt SVÖ.rt Mycket 

försöket svårt 3.0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 3 (2) 47o5 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

9 1 2o5 

Försök 6 B. Stolpar impregnerade med Höganäsoljaf 

försöksresultat efter 5 ur. 

4.2 

87.5 

0 

0 

0 

0 

0 

2.5 

Antal ANGREPP Rötfaktor 
efter å.r 

nering stolpar i Inget Svagt Måttligt Svårt Mycket 
försöket svårt 3,5 5.0 

0imp. 3 (3) 100 100 

Ha 3 3 0 .o 

Hb 3 J 0 0 

Hc 3 2 l 0 a.5 
Kra 3 3 0 0 

Krb 3 3 0 0 

Krc 3 ·3 0 0 

Medel-

varaktig-

. het, år 

Medel-

varaktig-

het, år 

lo0 


