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UPPGIFTER OVER IMPREGNERADE

KVANTITETER VIRKE AR 1963

Sammanfattning., (Swmary p. 1C).

I Sverige impregnerades 403 506 n3 virke under &r 1963. Av detta for-
brukades 95.8 % inom landet och 4,2 7 exporterades (tab. 6). Vid statliga verk
impregnerades 149 982 m> eller 37.2 % av totalkvantiteten (tab., 4) och vid
privata verk 253 524 nS eller 62.8 % av totalkvantiteten (tab, 5). Sliprar ut-
gjorde 50,2 %, stolpar 28.8 % och sdgat virke 21,0 % av totalkvantiteten (tab.,
6). Betraffande impregneringsmedlen hade 69.2 % impregnerats med kreosotolja,
25.3 % ned Bolidensalt X 33, 2.9 % ned KP-Cuprinol, 2.3 % med Celcure, 0.3 %
ned Tancas-salt och 0,02 % ned Hylosan (tab. 6). Fordelningen av impregnerings-
nedlen pé& sliprar, stolpar och sdgat virke finns askédliggjord i tab. 1 - 3,
Inpregneringsindustriens utveckling 1910 -~ 1963 kan féljas i fig. 1 och fér-
delningen mellan impregnerade kvantiteter sliprar, stolpar och sdgat virke

1940 - 1963 i fig, 2,

Redogdrelse .

I féreliggande meddelande redovisas de kvantiteter sliprar, stolpar och
sédgat virke, som impregnerats med kreosotolja resp. olika saltmedel under &r
1963, Materialct har sarmanstéllts i tab, 1 - 6 och fig. 1 - 2, Huvudsakligen
furuvirke har inmpregnerats,

Den impregnerade kvantiteten sliprar (tab. 1) uppgér till 202 501 m3,
vilket dr en Okning sedan foregéende &r ried omkring 69 000 m3. Av sliprarna

impregnerades 96.9 % ned kreosotolja, 0.8 % ned Bolidensalt K 33 och drygt

0.1 % med KP-Cuprinol resp. Celcure,
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Foér stolparna (tab. 2) uppgdr den impregnerade kvantiteten till 116 231 m3.

Jamfort med foregéende ar &r detta en minskning med omkring 3 200 m3. Dé exakte
uppgifter onm antalet impregnerade stolpar ej har erhéllits, har det berdknats
att totalt c:a 349 000 stolpar impregnerades, varav en del torde ingd i lager=-
hdllningen. Av den impregnerade méngden har 60,1 % impregnerats med kreosotolje,
39.4 % med Bolidensalt K 33, 0.2 % med KP-Cuprinol resp., Celcure,

3. Detta &r en

Av ségat virke (tab. 3) impregnerades under &ret 84 TT7h m
dkning fran foregéende &r ned 23,1 % eller omkring 15 900 m3. Av kvantiteten
impregnerades 64.3 % med Bolidensalt K 33, 13.0 % med KP-Cuprinol, 10,9 % ned
kreosotolja, 10,3 % med Celcure, l.4 % ned Tancas-salt och 0.1 % ned Hylosan.

Vid de statliga verken (tab, 4) inpregnerades 149 982 n3 eller 372 % av
totalvolyren, Sliprar dominerade ned 82,5 %, medan stolpar utgjorde 13.0 % och
ségat virke 4.5 7,
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Vid de privata verken (tab, 5) impregnerades 253 524 n” eller 62,8 % av

totalvolymen, Av denna utgjorde stolpar 38,2 %, sliprar 31.0 % och ségat virke
30.8 %.

Den totala kvantiteten inpregnerat virke under 1963 har sarmanstéllts i
tab, 6, Totalt inpregnerades L03 506 m3, varav 95.8 % forbrukades inon landet
och 4.2 % exporterades. Av totalkvantiteten utgjcrde sliprar 50,2 %, stolpar
28.8 % och sdgat virke 21,0 %. Betriffande impregneringsmedlen hade 69,2 %
impregnerats med kreosotolja, 25.3 % med Bolidensalt K 33, 2,9 % med KP-Cuprinol,
2.3 % med Celcure, 0.3 % med Tancas-salt och 0,02 % ned Hylosan.

Inpregneringsindustriens utveckling inom landet under 1900-talet har
askaddliggjorts i fig., 1. P& stapeldiagrarmen kan avlésas dels de olika virkes-
sortimenten, dels de olike inmpregneringsnedlen. Den sanlade impregnerings-
volymen har sedan féregdende &r stigit med onkring 82 000 m3.

I fig. 2 kan utvecklingen av fordelningen mellan inmpregnerade kvantiteter
sliprar, stolpar och sdgat virke fdljas under &ren 1940 - 1963. Den stora
dkningen fér sliprar frén &r 1953 beror pd att fran och med detta dr santliga
sliprar inpregnerades. Neddtgéngen frdn ar 1958 &r en direkt £61jd av det

genom impregneringen minskade behovet.
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Tabell 1. Impregnerade kvantiteter sliprar, m3 och antal,

Treated sleepers, m3 and No,

: S T s s
} Krecsotolja |Bolidensalt | KP-Cuprinol | Celcure | Surma,
| Creosote K 33 " " Sun
|- f . S =S _{ S | = S A e = ~= e A i
: m3 antal m3 antal m3 antel m3 antal; m3 antal
% No. No, No. No. 2 No.
! i = -
Egen fér-‘200210 2126135 1715 17189 282 3234 294 4238 ‘202501 2150796
] |
brukning l |
Consuription l
in Swedeni ;
| |
|
Export Lo - - - - - - - 0 - -
i B NER ;_ e
Totalt !200210 '9126135| 1715 17189 | 282 |323L |294 L4238 '202501] 2150796
! ; it : ! i N . =
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Tabell 2, Inpregnerade kvantiteter stolpar, n3 och antal,

Treated poles, m3 and No,

i ,
! Kreosotolj% Bolidensalt KP-Cuprinol Celcure : Surma
Creosote | K 33 " " i Sun
l .
| |
m3 antaﬂ m3 antal m3 ental m3 antal m3 | antal
No. | Ne, No. No, No.

Egen for-| 58722 | 151015 | b5040! 153264
brukning

277 | 751 226 | 2053 | 104265 307083

Consuription

in Sweden |

H

|
J
|

Export 11166 ; 39729 800 2151 - - - - 11966; 41880

| i -
7 T .
Totalt {69888 |1907hh ihssuol 155415 | 277 | 751 | 226 {2053 |116231} 348963

i h g 4 | l
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Tabell 3. Impregnerade kvantiteter sdgat virke, m3.

Treated sawn goods, m3.

; . . . o ‘ e ¥ a0
| ( Kreosotolja , Bolidensalt | KP-Cuprinol Celcure! Tancas-. Hylosarn Surma
; | ] - ‘
K 33 i | salt |
;Creosote " " % 3 | moo | Sum
- - 1 e e
Egen for- 192&7 50129 11025 8702 | 783 | 85 [9971
! 1
brukning | t ‘
Consumption% l : i
i - é
in Sweden | | . l I
| { : i
! !' | | é i
{Export | - ‘ 4350 25 - ' k28 - k803
T - H s R —_— B Rt I e — -
iTotalt i 9247 f 54479 11050 - 8702 | 1211 - 85 BL7TL

Tabell L. Impregnerade kvantiteter virke vid statligsa verk, m3.

Treated wood at stateowned plants, m3.

Sortinment KreosotoljalBolidensalt K33E KP—Cuprinolf Celcure | Tancas- | Sumna
Assortrient | Creosote " i " " salt Sum
I % . — =
Sliprar 1237h0 L1 - - - 123781
Sleepers
Stolpar 9190 10240 - - - 19430
Poles ; § |
Sagat virke| 1292 5479 ; = - - L 6T
Sawn goods § i 5

: | ! ! B
| Totalt | 134222 L 15760 - [ § - | 149982
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Tabell 5. Impregnerade kvantiteter virke vid enskilda fdretag, m3.

Treated wood at private plants, m3.

145123

| ! B i
Sortiment Kreosot- | Boliden- | KP-Cuprinolj Celcure 'Tancas- |[Hylosan| Sumna
olja salt K33 salt
Assortment |Creosote | " " " " " Sum
Sliprar LLs564 1361 282 294 - - 46501
Sleepers
Sliprar lego 31906 313 - - - - 32219
Sleepers
stateowned
Stolpar 60698 25800 277 226 - - 87001
Poles
Stolpar lego.
Poles - 9800 - - - - 9800
stateowned
Sdgat virke 7955 35700 11050 8702 1211 85 64703
Sawn goods
Sag. virke lego.
Sawn goods - 13300 - - - - 13300
stateowned . B
| Totalt 8627k 11609 | 9222 | 1211




Tabell 6, Inpregnerade kvantiteter virke, m3, totalt 1963,
Treated wood, 53, total 1963,

. . |
Sortinent }Kreosot- ?Boliden—% KP- Celcure Tancas-‘Hylosan Sumna %
Assortnent olja %salt K33¥ Cuprinol ! salt ? :
| ]
Creosote " | " " " J_ " Sun
1 4! 1'7 ™ T T
Forbruk- |Sliprar {
ning inom 200210 ¢ 1715 282 294 - b= 202501
landet Sleepers { !
Consunp- J
tion in é
Sweden | i i
Stolpar | 58722 | hsoh0 | 277 226 | - |- | 104265
Poles : i i {
| | |
| - |
Sagat i :
irke g2kt 50129 @ 11025 8702 783 i 85 79971
Sawn goods - ; ;
s « | = RS Sy
268179 | 96884 1158k 9222 783 85 386737
I B [ . :
: | i
Export Sliprar | |
{ :
Sleepers - - - - - - - -
‘ i
' }
Stolpar | 11166 ! 800 ; - - - - 11966
Poles | ﬁ
Sagat |
virke i
Sawn goods - 4350 | 25 - 428 Po- h89§+
. % 1 -
% 11166 5150 1 25 . - be8 - 16769
1 . + 1
| | | z j
Totalt ' 279345 102034 ;11609 9222 1211 i 85 403506
‘ i
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Fig. 1. Impregneringsverkens produktion 1960 - 1963 uppdelad pa impregnerings-
medel onh sortiment.,
Productior of thetreating plants 1960 -« 1963 as to preservative end
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QUANTITIES OF SCOTS PINE (PINUS SILVESTRIS) ASSORTMENTS

TREATED WITH PRESSURE IN 1963.

Summgzz.

3

In Sweden 403 506 m~ of Scots pine assortnments were treated according

to the pressure preservation nethod during 19633 95.8 % was consumed donmestically

and 4.2 % was exported (table 6), Of the assortuents 149 982 oS

or 37.2 %
(table 4) were treated in stateowned plants and 253 52k n3 or 62.8 % in private
plants (table 5)., Sleepers constituted 50.2 %, poles 28,8 % and sawn goods

21.0 % of the total quantity of wood treated (table 6). 69.2 % was treated with
creosote o0il, 23.3 % with Boliden salt K 33, 2.9 % with KP-Cuprinol, 2.3 % with
Celcure, 0.3 % with Tancas salt and 0.02 % with Hylosan (table 6). The
distribution of the different preservatives between sleepers, poles and sawn
goods is shown in tables 1 - 3. The developnent of the wood preservation
industry in Sweden during the twentieth century is illustrated in figure 1. In
figure 2 changes in the proportions of treated sleepers, poles and sawn goods
1940 - 1963 are shown. The large increase in sleepers from 1953 is due to the
fact that fron that year all sleepers were treated, The decrease fron 1958 is a

direct consequence of the reduced demand resulting from the preservation

treatnent.



